WYMAGANIA PRAWNE 1 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO —
UZYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE
PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM
UMOWY I PRZY DOSTAWIE

Przedmiotem zamdwienia jest:

Dostawa siatki okladzinowej lancuchowo-wezlowej "LW'" T-800 oczko 100X100mm
ocynkowanej do PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Rydultowy. Nr grupy 281-8.

A. WYMAGANIA PRAWNE ORAZ WYMAGANE PARAMETRY
TECHNICZNO - UZYTKOWE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1) Oferowany przedmiot zaméwienia winien by¢ wolny od wad prawnych i nie narusza¢ praw
majatkowych osob trzecich.

W przypadku wystgpienia przez osobg trzecia z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiajgcemu wynikajgcym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamowienia praw
tej osoby, w tym praw wynikajacych z tytulu wlasnosci przemystowej, Wykonawca
zobowigzany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiajgcemu) wszystkich kosztow i wydatkow z
tym zwigzanych, wliczajgc w to koszty zaptacone przez Zamawiajacego na rzecz osob
trzecich, ktorych prawa zostaly naruszone.

2) Przedmiot zamowienia winien spelnia¢ wymagania przepiséw prawnych:

a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.— ,, Prawo geologiczne i gornicze” (Dz.U. 2021, poz.
1420 z pézn. zm.)

b) Rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 . — ,, w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczqcych prowadzenia ruchu podziemnych zakladow gorniczych” (Dz.U.
2017.1118 z pézn. zm.).

3) Przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy.

4) Siatki okladzinowe zgrzewane musza by¢ wykonane wg normy PN-G-15050:2018-01.
5) Przedmiot zamowienia musi by¢ przystosowany do zastosowania w podziemnych
wyrobiskach zaktadow goérniczych w pomieszczeniach ,.a”, ,,b” 1 ,,c” zagrozonych wybuchem
metanu i w pomieszczeniach A i B zagrozonych wybuchem pylu weglowego.

6) Materialy uzyte w konstruke;ji siatek, tj prety stalowe oraz materialy anykorozyjne
winny speinia¢ wymagania normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Atmosfery wybuchowe -
Czesé 36: Urzgdzenia nieelekiryczne do atmosfer wybuchowych — Metodyka i wymagania
oraz normy PN-EN 1127-2:2014-08 - wersja angielska. Atmosfery wybuchowe -
Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Czesé 2: Pojecia podstawowe i
metodologia dla gornictwa.

Prety stalowe uzyte do produkcji przedmiotu zamoéwienia winny by¢ zgodne z punktem
6.4.4.1 normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07, tj. winny zawiera¢ wagowo:

- nie wiecej niz 15% ogétem aluminium (Al), magnezu (Mg), tytanu (Ti) i cyrkonu (Zr) i

- nie wigcej niz 7,5% ogotem magnezu (Mg), tytanu (Ti) i cyrkonu (Zr).



B. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zadanie obejmuje dostawe siatek okladzinowych zgrzewanych do obudowy odrzwiowej
(typ O), lancuchowo-wezlowych (L W), w odmianie ci¢zkiej (OC) wykonanych z pretow
podtuznych spiralnie walcowanych (SW) i pretéw poprzecznych gladkich zabezpieczonych
antykorozyjnie w postaci ocynkowania.

1) Siatka oktadzinowa fancuchowo-wezlowa musi by¢ wykonana zgodnie z aktualna
dokumentacjg techniczng producenta, w oparciu o ktéra producent otrzymat aktualnie
obowigzujacy certyfikat wydany przez jednostke upowazniona do certyfikacji przedmiotu
zamowienia.

2) Siatka okladzinowa lancuchowo-wezlowa ma by¢ wykonana:

a). z pretow podluznych spiralnie walcowanych i z pretéw poprzecznych gladkich o
srednicach odpowiednio :

- prety podtuzne spiralnie walcowane: 7,0 mm z tolerancjg do + 0,4 mm i do — 0,4 mm

- prety poprzeczne ghadkie: 5,0 mm z tolerancja do + 0,5 mm i do — 0,3 mm ze stali

o wlasciwos$ciach mechanicznych okreslonych w pkt 4.2 PN-G-15050:2018-01, t;.

o wytrzymalosci na rozciagganie Rm min 540 MPa.

3) Wymiary siatki: — dtugos¢ siatki - podany w zadaniach wymiar T oznacza rozstaw
obudowy, dtugos$é siatki winna by¢ dostosowana do rozstawu odrzwi obudowy,

— szerokos¢ siatki: S00mm + 1%

4) Wymiary oczek siatki (rozstaw pretow podluznych x rozstaw pretow poprzecznych):
— dla siatki nie zaggszczonej 100-3+3x100-3+5 mm,

5) Wymagania wytrzymalo$ciowe: — dla zadania:

= Réwnowaznik no$no$ci Mgmin ustalony zgodnie z metodyka okreslong w pkt. 3.1.3 normy
PN-G-15050:2018-1 winien wynosi¢ minimum 6,25 kNm.

» Wytrzymaltos$¢ siatki na zginanie winna by¢ ustalona zgodnie z metodyka okreslong w pkt.
6.2.6 normy PN-G-15050:2018-01. Siatka obciazona sila, przylozona do belki lezacej
poprzecznie do pretow podtuznych w potowie dlugosci siatki o rownowazniku nosnosci
Mgmin=6,25kINm nie powinna si¢ ugia¢ wiecej niz 100 mm oraz nie powinna wykazywac
trwatych odksztatcen zaczepow (hakéw) a wyniki badan winny by¢ pozytywne.

= sita $cinajgca zgrzeine nie moze by¢ mniejsza niz 7,8 kN.

6) Powierzchnie pretow nie powinny mie¢ peknieé¢ oraz innych nieciaglosci materialu
obnizajgcych wytrzymatos¢ siatki. Zgrzeiny powinny by¢ wolne od zazuzlen, pecherzy,
przepalen i pgknieé.

7) Prety podtuzne winny zaczynac si¢ hakiem zaczepowym, a koficzy¢ si¢ na skrajnym precie
poprzecznym zamka. Prety poprzeczne winny by¢ tak rozmieszczone aby z pretami
podtuznymi tworzyly oczko 100x100mm w przypadku siatki nie zaggszczone].

8) Wymagana minimalna ilo$¢ pretéw poprzecznych w siatce dla siatek o 100x100mm, nie
liczac dodatkowego preta poprzecznego stanowigcego zamek siatki, jest nastgpujaca:

» T-800 - 8 szt.

9) Haki zaczepowe powinny posiada¢ dlugos¢ minimum 50mm.

10) Dlugos¢ zamka winna wynosié¢ min 50mm liczac od miejsca zagigcia. Pre¢t poprzeczny
wigzacy o Srednicy preta podtuznego powinien znajdowac si¢ w odlegtosci od 15mm do
20mm ponizej zagi¢cia zamka.

11) Konstrukcja siatek musi zapewniaé: — mozliwo$¢ wstepnej wysiggnikowej zabudowy bez
konieczno$ci podparcia drugiego konca siatki,

— mozliwos¢ poltaczen poprzecznych segmentéw siatki,

— zabezpieczenie przed samoczynnym roztgczaniem poszczeg6lnych siatek,

- mozliwos¢ ich zabudowy w obrysie obudowy (bez potrzeby powigkszania wylomu
wyrobiska).



C. WYMAGANIA POZOSTALE

1) Cechowanie zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta bedaca podstawa

wydania certyfikatu.

2) Pakowanie: siatki nalezy dostarcza¢ w wigzkach trwale zwigzanych po 50 sztuk lub po

100 sztuk w zaleznosci od wskazania w zamowieniu realizacyjnym. Kazda wiazke nalezy

zaopatrzy¢ w przywieszke zawierajacg nastgpujgce dane:

- nazwa Wykonawcy, nazwe Producenta (wytwdrcy),

- oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:2018-01 p.3.2 (SIATKA, symbol typu, symbol
rodzaju, symbol odmiany, $rednice pretow, wymiary),

- nr partii,

- iloé¢ sztuk w wigzce,

- data produkcji,

- numer certyfikatu,

- znak kontroli jakosci,

- nazwe i adres Zamawiajgcego (miejsce dostawy).

Przywieszki powinny by¢ poprawnie przytwierdzone do wiazki i zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi.

Siatki muszg mieé¢ zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z norma PN-EN ISO
1461 lub ré6wnowazng w postaci ocynkowania o gruboséci minimum 85um (mikrometrow).
Zastosowany preparat antykorozyjny musi scisle przylega¢ do podloza nie powodujac
zgrubien i prze$witow, a takze musi by¢ trudnopalny, antyelektrostatyczny i nietoksyczny.

Uwaga.

Wykonawca wygrywajacy przetarg musi dostarcza¢ siatki wykonane zgodnie ze zlozong
oferta, z zastrzezeniem, iz rzeczywiste wymiary Srednic pr¢téw podiuznych i
poprzecznych dostarczanych siatek po dokonaniu pomiaréw musza by¢ zgodne ze
zlozong oferts.

D. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO - do zlozenia wraz z oferts.

1) Oswiadczenie o spetnieniu wymagan prawnych i jako$ciowych oferowanego przedmiotu
zamOwienia oraz wykaz zalaczonych dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez
oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego.

2) Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty — o§wiadczenie Wykonawcy, a w przypadku
oferty wspolnej Pelnomocnika, iz oferowany wyrob spelnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakltadow gérniczych w warunkach istniejacych zagrozen — zgodnie 7 zapisem
Zalgcznika

3) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodnos$¢ z wymogami normy PN-G-
15050:2018-01 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy przez
akredytowanag jednostke certyfikujacg wyroby.

Akredytacja dla jednostki certyfikujgcej wyroby w zakresie norm PN-G-15050:2018-01 musi
byé udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub
przez inne jednostki akredytujgce, ktorych Certyfikaty Akredytacyi, Polskie Centrum
Akredytacji uznaje na podstawie cztonkostwa w organizacjach miedzynarodowych
zrzeszajqcych jednostki akredytujgce lub na podstawie zawariych porozumien
miedzynarodowych, skutkujgcych w wzajemnym uznawaniem Certyfikatow Akredytacji.

lub



aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y), wydany(e) przez jednostke certyfikujaca wyroby
potwierdzajacy(e), ze doktadnie oznaczone produkty bedace przedmiotem zamoéwienia
spelniajg wymagania bezpieczenstwa uwzgledniajace postanowienia Ustawy Prawo
geologiczne i gérnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z
delegacji tej ustawy, obowigzujacej w dniu wydania certyfikatu.

UWAGA:

. a) Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan
przedmiotowych przedstawione przez Wykonawce w ofercie muszq by¢ wazne w dniu
skiadania ofert.

. b) W przypadku braku waznosci ztozonego wraz z ofertq
certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzajgcego spetnienie wymagan
przedmiotowych na caly okres realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ drogq elektroniczng na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz j jurczyk@pgg.pl
aktualny/e — obowigzujqcy/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzajgcy
spelnienie wymagan przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczy¢ wyrobu
zaoferowanego przez Wykonawce w ofercie przetargowej.

4) Dokument, zawierajacy co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu
zamowienia, potwierdzajgcy spelnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez
Zamawiajgcego parametrow techniczno - uzytkowych przedmiotu zaméwienia, zgodny z
uzyskanym certyfikatem,

5) Sprawozdanie (raport) z badan technicznych oferowanego przedmiotu zamowienia
wykonane przez akredytowang jednostke certyfikujaca lub akredytowane laboratorium
badawcze na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie normy PN-G-15050:2018-01,
potwierdzajace spelnienie przez oferowany przedmiot zamowienia wymagan tej normy,
bedace podstawe wydania certyfikatu

Akredytacja dla jednostki certyfikujgcej lub laboratorium badawczego w zakresie normy PN-
G-15050:2018-01 musi by¢ udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa,
ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujgce, ktorych Certyfikaty Akredytacyi,
Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumien miedzynarodowych
zrzeszajgcych jednostki akredytujgce lub na podstawie zawartych porozumien
migdzynarodowych skutkujgcych wzajemnym uznawaniem Certyfikatow Akredytacyi.

lub

Sprawozdanie (raport) z badan technicznych oferowanego przedmiotu zaméwienia, wykonane
przez niezaleznga od Wykonawcy nieakredytowang jednostke certyfikacyjng lub laboratorium
badawcze, potwierdzajace spelnienie wymagan normy PN-G-15050:2018-01, bedace
podstawa wydania certyfikatu.

6) Opis cechy stosowane] przez Wykonawce do oznaczenia wyrobu.

7) Oswiadczenie Wykonawcy okreslajgce wage jednostkowa oferowanego przedmiotu
zamowienia.

8) Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej Grupy Kapitalowej
9) Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsig¢biorcy, matego przedsigbiorcy, sredniego
przedsiebiorcy lub duzego przedsi¢biorcy.

10) Siatki winny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne
winno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 lub réwnowazng w postaci
ocynkowania o grubosci minimum 0,085mm.

Dopuszcza si¢ zabezpieczenie antykorozyjne wykonane z innych powlok ochronnych

o grubosci nie mniejszej niz 0,06mm zgodnie Normg PN-G-15050:2018-01 pkt 4.6.

Zastosowane preparaty antykorozyjne powinny scisle przylegaé do podloza,
nie powodowac zgrubien i przeswitow.



Zastosowane preparaty antykorozyjne powinny by¢ trudnopalne, antyelektrostatyczne i
nietoksyczne.

W celu potwierdzenia, iz siatki z zabezpieczeniem antykorozyjnym lub zastosowane
preparaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego siatek ujetych w postgpowaniu sg
trudnopalne, antyelektrostatyczne i nietoksyczne Wykonawca winien dotaczy¢ do oferty:

a) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) wydany dla siatek z zabezpieczeniem
antykorozyjnym lub Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) wydany
dla zastosowanych preparatow antykorozyjnych na zgodno$¢ z wymogami norm:

. PN-EN 1127-2:2014-08 - wersja angielska. Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Czg¢$¢ 2: Pojecia podstawowe i metodologia dla

gornictwa

. PN-EN 13463-1:2010. Urzadzenia nieelektryczne w w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Czgs$¢ 1: Podstawowe zatozenia i wymagania w zakresie antyelektrostatycznosci
lub PN-EN ISO 80079-36:2016-07. Atmosfery wybuchowe - Czes¢ 36: Urzadzenia
nieelektryczne do atmosfer wybuchowych — Metodyka 1 wymagania

oraz na zgodnos$¢ z wymogami:

. Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegélowych

wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zakladow gémiczych (Dz.U.2017.
1118 ze zm), w tym w szczegdlnosci spetnienia wymagan okreslonych § 28 przedmiotowego
Roporzadzenia w zakresie antyelektrostatycznosci, trudnopalnosci 1 nietoksycznosci oraz
stosowania w podziemnych wyrobiskach zakladéw gorniczych wydobywajacych wegiel

kamienny.
i/lub
b) Sprawozdanie(a), raport(y) lub opinia(e) z badan technicznych oferowanego

przedmiotu zaméwienia lub Sprawozdanie(a), raport(y) lub opinia(e) z badan technicznych
zastosowanych preparatow antykorozyjnych wykonane przez akredytowang jednostke
certyfikujgca lub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej akredytacji,
potwierdzajace spelnienie przez oferowany przedmiot zaméwienia lub zastosowane preparaty
antykorozyjne norm:

. PN-EN 1127-2:2014-08 - wersja angielska. Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Cz¢$¢ 2: Pojecia podstawowe i metodologia dla
gornictwa

. PN-EN 13463-1:2010. Urzadzenia nieelektryczne w w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Czgs¢ 1: Podstawowe zatozenia i wymagania w zakresie antyelektrostatycznosci
lub PN-EN ISO 80079-36:2016-07. Atmosfery wybuchowe - Cz¢$¢ 36: Urzadzenia
nieelektryczne do atmosfer wybuchowych — Metodyka i wymagania oraz wymagan
okreslonych w:

. Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow goriczych
(Dz.U.2017. 1118 ze zm.), w tym w szczegolnosci spetnienia wymagan okreslonych § 28
przedmiotowego Rozporzadzenia w zakresie antyelektrostatycznos$ci, trudnopalnosci i
nietoksycznosci oraz stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych
wydobywajgcych wegiel kamienny.

Akredytacja dla jednostki certyfikujacej lub laboratorium badawczego w zakresie norm PN-
EN 1127-2:2014-08, PN-EN 13463-1:2010 lub PN-EN ISO 80079-36:2016-07 oraz wymagan
okreslonych w § 28 przedmiotowego Roporzgdzenia w zakresie antyelektrostatycznosci,
trudnopalnosci i nietoksycznosci musi by¢ udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-



382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujace, ktorych Certyfikaty
Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumien
mig¢dzynarodowych zrzeszajacych jednostki akredytujace lub na podstawie zawartych
porozumien miedzynarodowych skutkujgcych wzajemnym uznawaniem Certyfikatow
Akredytacji.

E. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE:

1) Dowod dostawy sporzadzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Goérniczej S.A.,

2) Deklaracja zgodnosci wyrobu, wedhug normy PN-EN ISO/IEC17050-1:2010 ,,Ocena
zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogélne”
3) Dokument gwarancyjny.

4) Swiadectwo jakosci

5) Atest hutniczy wystawiony dla materiatu uzytego do wyprodukowania przedmiotu
zamé6wienia — Swiadectwo Odbioru 3.1 wedtug normy PN-EN 10204:2006 dla wyrobéw
hutniczych.

6) Swiadectwo jakosci ocynkowania lub wykonania innych powlok ochronnych.

F. Wymagania dotyczace gwarancji (jezeli dotyczy):
Min. 12 miesi¢cy od dostawy do magazynu Zamawiajacego

G. Wymagany termin dostawy
Termin dostawy: do 14 dni od daty przekazania zamowienia do Wykonawcy

H. Propozycja innych niz cena kryteriéw oceny ofert z okresleniem ich wagi oraz
algorytmow punktacji:
Nie dotyczy

1. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnien do
wykonywania okre§lonej dzialalnosci lub czynnosci jezeli przepisy prawa nakladaja
obowigzek ich posiadania

Nie dotyczy

Nadzér wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego:

[®l - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddzialywanie na srodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstaja
odpady, ktére zagospodarowuje Zamawiajgcy

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajgcego, w tym powstaja
odpady, ktére zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: ............ (wymienié np.: ztom, odpady
pogornicze, drewno, opakowania itp.)
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